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ООО «Магмавэлд СПб» освоило производство порошковой сварочной проволоки 
на заводе в Санкт-Петербурге, находящемся на территории индустриального 
парка «Марьино» http://www.maryino-spb.ru . На новом заводе планируется 

производство 10 тыс. тонн сварочных электродов различных марок и 2 тыс. тонн 
порошковых сварочных проволок в год.

- Начатое в 2020 году строительство завода закончено в 2022 году.

- Территория занимаемая заводом - 20 000 м2.

- Производственные площади завода составляют 5 000 м2.

- Офисные, складские бытовые помещения -2 000 м2.

- Количество сотрудников и рабочих занятых на предприятии - 70 человек.

- При выходе завода на расчетную мощность весь штат занятых на предприятии
должен составить порядка 230 человек.

Сварочные материалы, производимые под маркой MAGMAWELD, это хорошее 
решение для покупателей, требующих высокое качество и стремящихся к 

разумной экономии при закупке материалов и проведении сварочных работ.

Предприятие в настоящий момент вышло на объем производства 2 тыс. тонн 
электродов и 1 тыс. тонн порошковых сварочных проволок в год. 

http://www.maryino-spb.ru/
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Месторасположение завода



Оерликон

(ФЛЮКСОФИЛ)

Бесшовная 

порошковая 

проволока,

изготовленная по 

технологии “HD”

Бесшовные порошковые

проволоки

Традиционная 

бесшовная 

порошковая 

проволока

Порошковые проволоки для сварки сталей 
по виду заделки сварного шва.
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Виды порошковых проволок 

(по технологии изготовления)

Шовные (вальцованные) 

порошковые проволоки

Различаются по типу заделки шва
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Схема производства сварочной порошковой проволоки на 
предприятии ООО «Магмавэлд СПБ»

Исходные
шихтовые 

материалы

смешивание
Исходные
шихтовые 

материалы

взвешивание

взвешивание

взвешивание

прокалка

Исходные
шихтовые 

материалы

Шихта для 
заполнения 
проволоки

Размотка 
ленты

Очистка 
ленты

Формование 
на «U»

Заполнение 
шихтой

Формование 
на «О»

Волочение заготовки методом 
микропрокатки до диаметра 2,3 мм

Намотка заготовки 
на бобину

Размотка  
заготовки

Волочение заготовки методом 
микропрокатки до диаметра 1,2 мм

Калибровка на 
алмазной фильере

Финишная очистка 
проволоки

Намотка проволоки 
на бобину

Размотка  
проволоки

Намотка проволоки 
на кассеты по 5 кг

Намотка проволоки 
на кассеты по 15 кг

Намотка проволоки 
на кассеты по 25 кг

Упаковка в 
вакуумные 

мешки и 
картонные 

коробки

Намотка 
осциллированных 

бобин с лентой

Контроль качества 
намотки
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намотка осциллированных катушек с лентой
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формовка проволоки
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холодное волочение проволоки
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Пластическая обработка сварочной порошковой 
проволоки производится на роликовых кассетах 

для пассивной микропрокатки.
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намотка и упаковка проволоки



Оформление сертификата EN 10204
Виды сертификатов: 2.2; 3.1 и 3.2 

• Контроль технического состояния производственного оборудования
• Поверка измерительного и аналитического оборудования
• Нормативные документы

Аттестации по РМРС, РКМ, ОЦССМ, НАКС

Связь с потребителем

Химический состав

Механические

свойства

Ударная вязкость 

Проверка сварочных 
технологических свойств

Содержание 
диффузионного 

водорода
РД 5.90.2362-85

Объем испытаний сварного соединения, 
выполненного порошковой проволокой  

• Контроль качества исходных материалов
• Аналитическое и измерительное оборудование
• Испытательное оборудование собственной 

лаборатории.
• Участок сварки

• Квалификация персонала

Обеспечение качества
ООО «Магмавэлд СПБ»



Обеспечение качества
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Дата : ….../….../…........
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Вид продукции Размеры

Вес 

катушки 

(кг)

Производственный 

ордер №
Бобина №

Количест

во 
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и (шт.)

Оператор Пояснения

OKS/S3.2.11/f06/01

Производственная форма точной намотки сварочной проволоки с порошковым сердечником

Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş.

3

1

2

На предприятии введена в действие 
система качества в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 
9001:2015.
Все процессы имеют описания и 
соответствующие блок-схемы.
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сертификаты и одобрения 



Сварочные порошковые проволоки для дуговой  сварки следующих марок:
• 48ПП-8Н, ТУ 5.965-11669-2004, производство ООО «Магмавелд-СПб» РМРС 3Y40, МВК, 

ОЦССМ.

• Крон ПП 42-20, ТУ 1274-016-310702247-2011,  производство ООО «Магмавелд-СПб» , РМРС 
3Y; 3Y40, РРР, НАКС, ОЦССМ.

• FCW 140, ТУ 1274-016-310702247-2011 , производство ООО «Магмавелд-СПб», РМРС 4Y40, 
ОЦССМ.

• FCW 171, ТУ 1274-002-28592261-2020 производство ООО 
«Магмавелд-СПб» . РМРС 5Y50, ОЦССМ.

• 48ПП-11Н, ТУ 5.965-11817-2002, производство ООО «Магмавелд-СПб», МВК.

ООО «Магмавэлд СПБ»

Самыми крупными потребителями наших порошковых проволок в настоящее
время являются судостроительные предприятия. Мы производим сварочные
порошковые проволоки под контролем Морского Регистра Судоходства РФ, и наша
продукция имеет сертификаты НАКС.

С 2022 года нами было отгружено более 3 000 тонн сварочных материалов для
российских заказчиков.



ООО «Магмавэлд СПБ»

Название 
проволоки

Н
ап

р
яж

ен
и

е,
 В

То
к,

 А

С
ко

р
о

ст
ь 

п
од

ач
и

, м
/м

и
н

га
з

Р
ас

хо
д

, 
л

/м
и

н

С
ко

р
о

ст
ь 

св
ар

ки
 

м
/ч

ас

П
о

л
о

ж
ен

и
е 

св
ар

ки

М
еж

 п
р

о
хо

д
н

ая
 

те
м

п
ер

ат
ур

а,
 С

σ
т

N
/m

m
2

σ
в

N
/m

m
2

уд
л

и
н

ен
и

е
%

-60
(1)

-60
(2)

-60
(3)

ср
ед

н
ее

-6
0

FCW-171 32 250 10,5 C1 15 2,80 PA 165 533 597 24 92 100 92 95

KOBELCO DW-
62L

32 250 10,5 C1 15 2,80 PA 165 490 596 26 100 100 98 99

FCW-171 31 280 12 C1 15 3,50 PA 165 551 617 22 50 62 54 55

KOBELCO DW-
62L

31 280 12 C1 15 3,50 PA 165 548 631 25 72 66 66 68

Kobelco, DW 62L, 
AWS/ASME SFA 5.29  E91T1-Ni2J

Магмавэлд СПБ, FCW 171,
AWS/ASME SFA 5.29  E81T1-Ni2CJ, 

ТУ 1274-002-28592266-2020
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Kobelco DW 62LKobelco DW 62L

Магмавэлд СПБ FCW 171

Положение PF сварка 
снизу- вверх угловое

Положение PF сварка 
снизу- вверх угловое

Наплавка кромок

Наплавка кромок

Положение PА 
нижнее

Положение PА 
нижнее

Шлаковая корка



Отчёт о результатах анализа 

 

  

Образец: FCW 171 П- 142487-158 Кат.1819 
 

 

 

Методика: Fe-01 Стали низко- и среднелег. 
 

 

Концентрации элементов 
  

  

 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V 

1 0,044 0,206 1,186 0,0093 0,0106 0,027 2,147 < 0,01 0,016 0,013 

2 0,043 0,222 1,193 0,0094 0,0100 0,028 2,185 0,012 0,014 0,014 

3 0,053 0,268 1,250 0,0095 0,0145 0,028 1,988 0,010 0,015 0,014 

Средн. 0,043 0,214 1,190 0,0093 0,0103 0,028 2,166 0,011 0,014 0,014 

СКО 0,0004 0,0078 0,0035 0,0000 0,0003 0,0001 0,0190 0,0007 0,0005 0,0000 

СКО, % 1,0 3,6 0,3 0,2 3,0 0,5 0,9 6,6 3,7 0,1 
 

  

 W Al Ti Co Nb As Zr Fe 

1 < 0,005 0,018 0,079 0,009 0,013 < 0,005 < 0,005 96,20 

2 0,007 0,019 0,079 0,010 0,013 < 0,005 < 0,005 96,13 

3 < 0,005 0,039 > 0,3 0,010 0,023 < 0,005 0,011 95,96 

Средн. 0,007 0,019 0,079 0,009 0,013 < 0,005 0,011 96,16 

СКО 0,0000 0,0005 0,0002 0,0002 0,0001 0,0000 0,0000 0,0350 

СКО, % 0,0 2,7 0,2 2,0 0,8 0,0 0,0 0,0 
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Наши продукты представлены в каталогах

Наплавка кромок
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Наши продукты представлены в каталогах

Наплавка кромок



ООО «Магмавэлд СПБ»
Центральная заводская лаборатория
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Изготовление автоматического сварочного оборудования
в соответствии с техническими требованиями заказчика.



Качество, проверенное морем ! 

ООО «Магмавэлд СПБ»
Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Новые Заводы, 
д. 56, к. 5, стр. 1 (Завод сварочных материалов Магмавэлд)
(812) 441-30-96, 441-30-97
Russia@magmaweld.com


